
          Telf: 968748023    Fax: 968748024

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreasEHA, GTL, VSG, por la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Los resultados contenidos en este informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo

CLIENTE: Basalto Informes Técnicos, S.L
   C/ San Jose, Nº 16  , 1ºB 30009 Murcia        

LUGAR:         REFERENCIA CLIENTE: BA-5600

Hoja:  1/5

Obra: BA-5600

Fecha: 02/09/08

                          CUADRO GENERAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
SONDEO S-1   M-1 S-1   M-3 S-2   M-1 S-2    M-5 S-3   M-1 S-3   M-3 S-4    M-1 S-4    M-3 S-5    M-1

TIPO DE MUESTRA I I I P     I   P I P I

PROFUNDIDAD (m) -1,20   a
-1,80

-4,20   a
-4,50

-1,20   a
-1,80

-7,20    a
-7,40

-1,20   a
-1,80

-3,80   a
-4,00

-1,20   a
-1,80

-3,90   a
-4,20

-1,20   a
-1,80

USCS CL CH CL CL CL CL CL CH CL

Humedad natural (%) 12,98 18,22 14,24 16,86 8,77 15,10 13,87 15,37 17,13

Densidad húmeda 
(g/cm3)

2,16 2,149 2,10 2,13 1,90 2,15 2,01 2,077 2,188

Densidad seca 
(g/cm3)

1,92 1,818 1,84 1,82 1,747 1,86 1,76 1,801 1,868

Peso espcífico 
(g/cm3)

Límite líquido 32 50 47 48 43 39 33 57 36

Límite plástico 15 20 18 18 21 20 16 18 22

Indice de plasticidad 17 30 29 30 22 19 17 39 14

% Retiene T-5 UNE 4 0 0 0 0 0 3 0 0

% Retiene T-2 UNE 8 0 0 3 1 1 6 2 0

% Pasa T-0,080 UNE 65,6 94,3 90,1 86,1 91,6 80,4 77,5 85,6 88,1

Edómetro 

Compresión Simple 
(Kp/cm2)

0,99 1,82 1,95 3,26 1,47

Deformación (%) 4,4 3,4 4,7 6,5 2,5

Hinchamiento (%) 1,95

Presión de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

0,99

         

LA
M

B
E

Indice de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

Clasificación 

Cohesión (Kp/cm2)

Angulo rozamiento 
interno (º)

Grado de acidez 
Baumann-Gully

Sales solubles (%)

Materia orgánica (%)

CaCO3 (%) 55,401

CO2 (%) 24,376

Análisis s/ EHE 994,63 2849,57 5002,12 3673,71 277,85 3246,72 339,44

Humedad óptima (%)

Densidad máxima 
(g/cm3)

CBR (98%)

Aguas Anejo 5 EHE
 (mg/l)

    



          Telf: 968748023    Fax: 968748024

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreasEHA, GTL, VSG, por la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Los resultados contenidos en este informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo

CLIENTE: Basalto Informes Técnicos, S.L
   C/ San Jose, Nº 16  , 1ºB 30009 Murcia        

LUGAR:         REFERENCIA CLIENTE: BA-5600

Hoja:  2/5

Obra: BA-5600

Fecha: 02/09/08

CUADRO GENERAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
SONDEO S-5    M-3 S-6    M-1 S-6    M-5 S-7   M-1 S-7    M-3 S-8    M-1 S-8    M-2 S-9   M-2 S-9    M-4

TIPO DE MUESTRA P I P I P B P P P

PROFUNDIDAD (m) -4,00    a
-4,20

-1,20   a
-1,80

-7,00   a
-7,20

-1,20   a
-1,80

-4,00   a
-4,20

-1,80   a
-2,00

-4,80   a
-5,00

-2,65   a
-2,85

-5,40   a
-5,60

USCS CL CH CL CH CH CH CH CH

Humedad natural (%) 15,0 13,13 15,85 14,58 14,39          15,83 22,01 14,98

Densidad húmeda 
(g/cm3)

2,10 2,10 2,096 2,183 2,16 2,13 1,964 2,19

Densidad seca 
(g/cm3)

1,82 1,85 1,809 1,905 1,89 1,84 1,610 1,90

Peso espcífico 
(g/cm3)

Límite líquido 36 53 45 52 56 63 54 57

Límite plástico 19 22 20 23 19 23 27 24

Indice de plasticidad 17 31 25 29 37 40 27 33

% Retiene T-5 UNE 0 0 0 0 0 0 4 0

% Retiene T-2 UNE 0 0 0 0 0 0 7 0

% Pasa T-0,080 UNE 74,6 96,9 96,6 97,5 95,1 85,2 81,5 81,4

Edómetro 

Compresión Simple 
(Kp/cm2)

1,45 3,57 7,42 6,14 2,44

Deformación (%) 4,2 6,6 4,1 8,6 3,4

Hinchamiento (%) 1,95 1,2 0,65

Presión de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

1,41 1,09 0,78

LA
M

B
E

Indice de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

Clasificación 

Cohesión (Kp/cm2)

Angulo rozamiento 
interno (º)

Grado de acidez 
Baumann-Gully

Sales solubles (%)

Materia orgánica (%)

CaCO3 (%) 54,896 43,506

CO2 (%) 24,154 19,143

Análisis s/ EHE 947,41 895,75 5400,39 300,67 1333,96

Humedad óptima (%)

Densidad máxima 
(g/cm3)

CBR (98%)

Aguas Anejo 5 EHE
 (mg/l)

  



          Telf: 968748023    Fax: 968748024

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreasEHA, GTL, VSG, por la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Los resultados contenidos en este informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo

CLIENTE: Basalto Informes Técnicos, S.L
   C/ San Jose, Nº 16  , 1ºB 30009 Murcia        

LUGAR:         REFERENCIA CLIENTE: BA-5600

Hoja:  3/5              

Obra: BA-5600

Fecha: 02/09/08

CUADRO GENERAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
SONDEO S-9    M-7 S-10   M-1 S-11   M-1 S-11   M-3 S-12   M-1 S-12    M-3 S-13    M-1 S-13   M-2 S-14    M-2

TIPO DE MUESTRA B P B P B P B P B

PROFUNDIDAD (m) -0,90   a
-1,10

-4,80   a
-5,00

-2,05   a
-2,40

-6,40    a
-6,70

-2,04   a  
-2,40

-6,45    a
-6,75

-1,80   a
-2,00

-5,00   a
-5,30

-2,45   a
-2,70

USCS CH SC CH GP-GC CH    GC CH CH

Humedad natural (%) 21,44 16,98 20,82 21,40

Densidad húmeda 
(g/cm3)

2,10 2,05 1,935 2,03

Densidad seca 
(g/cm3)

1,73 1,76 1,602 1,67

Peso espcífico 
(g/cm3)

Límite líquido 54 37 49 21 51 22 53 66

Límite plástico 26 23 16 15 22 17 22 30

Indice de plasticidad 28 14 33 6 29 5 31 36

% Retiene T-5 UNE 0 8 0 65 0 48 0 1

% Retiene T-2 UNE 4 17 3 73 1 59 1 3

% Pasa T-0,080 UNE 79,7 42,0 75,1 10,9 66,1 18,3 71,2 58,5

Edómetro 

Compresión Simple 
(Kp/cm2)

0,48 1,19 0,61

Deformación (%) 3,1 3,7 2,8

Hinchamiento (%)

Presión de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)           

LA
M

B
E

Indice de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

0,3

Clasificación No crítico

Cohesión (Kp/cm2)

Angulo rozamiento 
interno (º)

Grado de acidez 
Baumann-Gully

Sales solubles (%)

Materia orgánica (%)

CaCO3 (%) 46,439 44,652 43,515

CO2 (%) 20,433 19,647 19,147

Análisis s/ EHE 4869,09 30,78 4400,67 4401,34

Humedad óptima (%)

Densidad máxima 
(g/cm3)

CBR (98%)

Aguas Anejo 5 EHE
 (mg/l)



          Telf: 968748023    Fax: 968748024

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreasEHA, GTL, VSG, por la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Los resultados contenidos en este informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo

CLIENTE: Basalto Informes Técnicos, S.L
   C/ San Jose, Nº 16  , 1ºB 30009 Murcia        

LUGAR:         REFERENCIA CLIENTE: BA-5600

Hoja:  4/5

Obra: BA-5600

Fecha: 02/09/08

CUADRO GENERAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
SONDEO S-14   M-4 S-15   M-1 S-15    M-2 C-1   M-1   C-2   M-2  C-3   M-1 C-4   M-1 C-5   M-1 SACO

TIPO DE MUESTRA P B P B B B B B COSTRÓN

PROFUNDIDAD (m) -6,23   a
-6,45

-1,80   a
-2,00

-6,00    a
-6,35

-1,00    a
-1,30

-1,50   a
-1,80

-1,20   a
-1,30

-1,20   a
-1,30

-1,00    a
-1,20

USCS CH CH CL CL CL CL CH GC

Humedad natural (%) 24,93 21,28

Densidad húmeda 
(g/cm3)

1,87 1,96            
      

Densidad seca 
(g/cm3)

1,50 1,62

Peso espcífico 
(g/cm3)

Límite líquido 80 60 38 47 47 29 52 48

Límite plástico 34 23 15 20 18 15 22 26

Indice de plasticidad 46 37 23 27 29 14 30 22

% Retiene T-5 UNE 0 0 0 0 0 0 0 47

% Retiene T-2 UNE 3 2 2 0 0 1 0 51

% Pasa T-0,080 UNE 68,2 66,0 61,7 89,9 74,5 69,7 92,2 32,0

Edómetro 

Compresión Simple 
(Kp/cm2)

0,71

Deformación (%) 3,1

Hinchamiento (%)

Presión de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

LA
M

B
E

Indice de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

Clasificación 

Cohesión (Kp/cm2)

Angulo rozamiento 
interno (º)

Grado de acidez 
Baumann-Gully

Sales solubles (%) 0,564

Materia orgánica (%) 0,24

CaCO3 (%) 44,960 43,719

CO2 (%) 19,782 19,236

Análisis s/ EHE 267,04 4639,69 3212,83 326,91 4426,82 3339,18

Humedad óptima (%) 10,3

Densidad máxima 
(g/cm3)

1,99

CBR (98%) 38

Aguas Anejo 5 EHE
 (mg/l)



          Telf: 968748023    Fax: 968748024

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreasEHA, GTL, VSG, por la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Los resultados contenidos en este informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo

CLIENTE: Basalto Informes Técnicos, S.L
   C/ San Jose, Nº 16  , 1ºB 30009 Murcia        

LUGAR:         REFERENCIA CLIENTE: BA-5600

Hoja:  5/5

Obra: BA-5600

Fecha: 02/09/08

CUADRO GENERAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
SONDEO S-1 S-2 S-4 S-5 C-3 C-4

TIPO DE MUESTRA M-A M-A M-A M-A M-A M-A

PROFUNDIDAD (m)  

USCS

Humedad natural (%)          

Densidad húmeda 
(g/cm3)

Densidad seca (g/cm3)

Peso espcífico (g/cm3)

Límite líquido 

Límite plástico

Indice de plasticidad

% Retiene T-5 UNE

% Retiene T-2 UNE

% Pasa T-0,080 UNE

Edómetro 

Compresión Simple 
(Kp/cm2)

Deformación (%)

Hinchamiento (%)

Presión de 
hinchamiento (Kp/cm2)

LA
M

B
E

Indice de 
hinchamiento 
(Kp/cm2)

Clasificación 

Cohesión (Kp/cm2)

Angulo rozamiento 
interno (º)

Grado de acidez 
Baumann-Gully

            

Sales solubles (%)

Materia orgánica (%)

CaCO3 (%)

CO2 (%)

Análisis s/ EHE    pH 7,25 7,28 7,42 7,19 7,21 7,22

- Temperatura  ( ºC) 24 23 29 24 24 24

- Residuo Seco (mg/l) 7548 12164 4659 10742 14711 9748

- Sulfatos     (mg/l) 1453,84 1570,48 1384,45 1870 1469,81 1215,72

- Magnesio   (ml) 35,51 34,53 39,88 37,94 41,83 45,24

- Dioxido carbono 
(mg/l) 0 0 0,0 0 0 0

- Amonio (mg/l) 0,31 0,35 0,2335 0,16 0,25 0,39

Humedad óptima (%)

Densidad máxima 
(g/cm3)

CBR (98%)

Aguas Anejo 5 EHE
 (mg/l)



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.004.

2008/9996 1341 1011   .2008/5294 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-5

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5294 Nº ENSAYO:21177

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5  98
10  98
6,3  97
5  96
2  92

1,25  90
0,4  81

0,16  73
0,08 65,6

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.004.

2008/10720 1341 1011   .2008/5565 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5565 Nº ENSAYO:21615

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-3 (-4,20 a -4,50)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25  99
0,4  98

0,16  97
0,08 94,3

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.004.

2008/10000 1341 1011   .2008/5295 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5295 Nº ENSAYO:21181

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-2 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4  98

0,16  95
0,08 90,1

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.004.

2008/10724 1341 1011   .2008/5566 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5566 Nº ENSAYO:21619

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-2 M-5 (-7,20 a -7,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  97

1,25  95
0,4  91

0,16  89
0,08 86,1

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.004.

2008/10729 1341 1011   .2008/5567 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5567 Nº ENSAYO:21624

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-3 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  99

1,25  99
0,4  98

0,16  97
0,08 91,6

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.004.

2008/10004 1341 1011   .2008/5296 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5296 Nº ENSAYO:21185

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-3 M-3 (-3,80 a -4,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  99

1,25  98
0,4  97

0,16  94
0,08 80,4

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.004.

2008/10008 1341 1011   .2008/5297 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5297 Nº ENSAYO:21189

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-4 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5  99
10  98
6,3  98
5  97
2  94

1,25  93
0,4  89

0,16  84
0,08 77,5

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.004.

2008/10734 1341 1011   .2008/5568 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-16

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5568 Nº ENSAYO:21629

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-4 M-3 (-3,90 a -4,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  98

1,25  96
0,4  93

0,16  90
0,08 85,6

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10578 1341 1011   .2008/5448 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5448 Nº ENSAYO:21406

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-5 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4 100

0,16  98
0,08 88,1

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10581 1341 1011   .2008/5449 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5449 Nº ENSAYO:21409

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-5 M-3 (-4,00 a -4,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4  99

0,16  98
0,08 74,6

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10609 1341 1011   .2008/5450 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5450 Nº ENSAYO:21411

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-6 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4 100

0,16  98
0,08 96,9

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10586 1341 1011   .2008/5451 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5451 Nº ENSAYO:21418

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-6 M-5 (-7,00 a -7,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4 100

0,16  99
0,08 96,6

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10491 1341 1011   .2008/5452 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5452 Nº ENSAYO:21422

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-7 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4 100

0,16  99
0,08 97,5

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10615 1341 1011   .2008/5453 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5453 Nº ENSAYO:21425

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-7 M-3 (-4,00 a -4,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4 100

0,16  98
0,08 95,1

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10481 1341 1011   .2008/5459 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-2

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5459 Nº ENSAYO:21444

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-8 M-2 (-4,80 a -5,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4  98

0,16  93
0,08 85,2

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10590 1341 1011   .2008/5454 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5454 Nº ENSAYO:21430

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-2 (-2,65 a -2,85)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25  97
20  97

12,5  97
10  97
6,3  96
5  96
2  93

1,25  92
0,4  90

0,16  87
0,08 81,5

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10498 1341 1011   .2008/5455 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5455 Nº ENSAYO:21434

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-4 (-5,40 a -5,60)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4  98

0,16  94
0,08 81,4

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10502 1341 1011   .2008/5457 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-17

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5457 Nº ENSAYO:21439

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-10 M-1 (-4,80 a -5,00)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  96

1,25  94
0,4  90

0,16  84
0,08 79,7

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.004.

2008/10556 1341 1011   .2008/5460 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-3

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5460 Nº ENSAYO:21448

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-11 M-1 (-2,05 a -2,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20  98

12,5  96
10  96
6,3  94
5  92
2  83

1,25  74
0,4  56

0,16  47
0,08 42,0

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10560 1341 1011   .2008/5461 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-4

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5461 Nº ENSAYO:21451

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-11 M-3 (-6,40 a -6,70)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  97

1,25  95
0,4  91

0,16  84
0,08 75,1

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 16/09/2008

GTL.004.

2008/10563 1341 1011   .2008/5462 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-5

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5462 Nº ENSAYO:21454

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-12 M-1 (-2,04 a -2,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25  76
20  70

12,5  56
10  48
6,3  39
5  35
2  27

1,25  23
0,4  17

0,16  13
0,08 10,9

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10566 1341 1011   .2008/5463 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5463 Nº ENSAYO:21457

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-12 M-3 (-6,45 a -6,75)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  99

1,25  99
0,4  96

0,16  84
0,08 66,1

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10571 1341 1011   .2008/5464 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5464 Nº ENSAYO:21462

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-13 M-1 (-1,80 a -2,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40  81
25  78
20  75

12,5  66
10  64
6,3  55
5  52
2  41

1,25  37
0,4  27

0,16  22
0,08 18,3

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

0.050.10.20.5125102050100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

012
5

10
0

80 63 50 40 31
.5

25 20 16 12
.5

10 8 6.
3

5 4 2.
5

2 1.
6

1 0.
63

0.
5

0.
25

0.
16

0.
12

5

0.
06

3

Curva granulométrica

Tamaño de las partículas (mm)

%
 q

ue
 p

as
a

%
 r

et
en

id
o

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10485 1341 1011   .2008/5465 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5465 Nº ENSAYO:21465

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-13 M-2 (-5,00 a -5,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  99

1,25  97
0,4  89

0,16  81
0,08 71,2

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10409 1341 1011   .2008/5466 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5466 Nº ENSAYO:21468

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-14 M-2 (-2,45 a -2,70)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5  99
2  97

1,25  92
0,4  81

0,16  70
0,08 58,5

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10492 1341 1011   .2008/5467 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5467 Nº ENSAYO:21471

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-14 M-4 (-6,23 a -6,45)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  97

1,25  96
0,4  89

0,16  79
0,08 68,2

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.004.

2008/10477 1341 1011   .2008/5469 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5469 Nº ENSAYO:21477

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-15 M-2 (-6,00 a -6,35)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  98

1,25  95
0,4  86

0,16  76
0,08 66,0

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10372 1341 1011   .2008/5470 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5470 Nº ENSAYO:21481

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-1 M-1 (-1,00 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  98

1,25  96
0,4  84

0,16  72
0,08 61,7

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10375 1341 1011   .2008/5471 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5471 Nº ENSAYO:21484

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-2 M-2 (-1,50 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4  99

0,16  95
0,08 89,9

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10378 1341 1011   .2008/5472 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5472 Nº ENSAYO:21487

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-3 M-1 (-1,20 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4  92

0,16  80
0,08 74,5

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10380 1341 1011   .2008/5473 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5473 Nº ENSAYO:21489

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-4 M-1 (-1,20 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2  99

1,25  98
0,4  96

0,16  87
0,08 69,7

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

0.050.10.20.5125102050100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

012
5

10
0

80 63 50 40 31
.5

25 20 16 12
.5

10 8 6.
3

5 4 2.
5

2 1.
6

1 0.
63

0.
5

0.
25

0.
16

0.
12

5

0.
06

3

Curva granulométrica

Tamaño de las partículas (mm)

%
 q

ue
 p

as
a

%
 r

et
en

id
o

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10383 1341 1011   .2008/5474 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5474 Nº ENSAYO:21492

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-5 M-1 (-1,00 a -1,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
6,3 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4  97

0,16  95
0,08 92,2

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.004.

2008/10469 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Granulometría de suelos por tamizado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21495

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Granulometría de suelos por tamizado S/N UNE 103101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50  81
40  77
25  68
20  65

12,5  59
10  57
6,3  54
5  53
2  49

1,25  46
0,4  39

0,16  35
0,08 32,0

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.019

2008/9997 1341 1011   .2008/5294 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-5

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5294 Nº ENSAYO:21178

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 32

Límite plástico 15

Indice de plasticidad 17

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.019

2008/10719 1341 1011   .2008/5565 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5565 Nº ENSAYO:21614

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-3 (-4,20 a -4,50)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 50

Límite plástico 20

Indice de plasticidad 30

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.019

2008/10001 1341 1011   .2008/5295 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5295 Nº ENSAYO:21182

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-2 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 47

Límite plástico 18

Indice de plasticidad 29

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.019

2008/10723 1341 1011   .2008/5566 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5566 Nº ENSAYO:21618

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-2 M-5 (-7,20 a -7,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 48

Límite plástico 18

Indice de plasticidad 30

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.019

2008/10728 1341 1011   .2008/5567 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5567 Nº ENSAYO:21623

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-3 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 43

Límite plástico 21

Indice de plasticidad 22

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.019

2008/10005 1341 1011   .2008/5296 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5296 Nº ENSAYO:21186

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-3 M-3 (-3,80 a -4,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 39

Límite plástico 20

Indice de plasticidad 19

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.019

2008/10009 1341 1011   .2008/5297 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5297 Nº ENSAYO:21190

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-4 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 33

Límite plástico 16

Indice de plasticidad 17

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.019

2008/10733 1341 1011   .2008/5568 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-16

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5568 Nº ENSAYO:21628

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-4 M-3 (-3,90 a -4,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 57

Límite plástico 18

Indice de plasticidad 39

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10577 1341 1011   .2008/5448 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5448 Nº ENSAYO:21405

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-5 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 36

Límite plástico 22

Indice de plasticidad 14

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10580 1341 1011   .2008/5449 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5449 Nº ENSAYO:21408

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-5 M-3 (-4,00 a -4,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 36

Límite plástico 19

Indice de plasticidad 17

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10611 1341 1011   .2008/5450 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5450 Nº ENSAYO:21413

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-6 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 53

Límite plástico 22

Indice de plasticidad 31

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10585 1341 1011   .2008/5451 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5451 Nº ENSAYO:21417

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-6 M-5 (-7,00 a -7,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 45

Límite plástico 20

Indice de plasticidad 25

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 20/09/2008

GTL.019

2008/10490 1341 1011   .2008/5452 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5452 Nº ENSAYO:21421

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-7 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 52

Límite plástico 23

Indice de plasticidad 29

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10614 1341 1011   .2008/5453 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5453 Nº ENSAYO:21424

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-7 M-3 (-4,00 a -4,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 56

Límite plástico 19

Indice de plasticidad 37

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10482 1341 1011   .2008/5459 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-2

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5459 Nº ENSAYO:21445

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-8 M-2 (-4,80 a -5,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 63

Límite plástico 23

Indice de plasticidad 40

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10589 1341 1011   .2008/5454 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5454 Nº ENSAYO:21429

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-2 (-2,65 a -2,85)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 54

Límite plástico 27

Indice de plasticidad 27

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10497 1341 1011   .2008/5455 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5455 Nº ENSAYO:21433

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-4 (-5,40 a -5,60)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 57

Límite plástico 24

Indice de plasticidad 33

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10501 1341 1011   .2008/5457 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-17

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5457 Nº ENSAYO:21438

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-10 M-1 (-4,80 a -5,00)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 54

Límite plástico 26

Indice de plasticidad 28

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.019

2008/10557 1341 1011   .2008/5460 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-3

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5460 Nº ENSAYO:21449

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-11 M-1 (-2,05 a -2,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 37

Límite plástico 23

Indice de plasticidad 14

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10561 1341 1011   .2008/5461 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-4

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5461 Nº ENSAYO:21452

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-11 M-3 (-6,40 a -6,70)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 49

Límite plástico 16

Indice de plasticidad 33

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10564 1341 1011   .2008/5462 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-5

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5462 Nº ENSAYO:21455

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-12 M-1 (-2,04 a -2,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 21

Límite plástico 15

Indice de plasticidad 6

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10567 1341 1011   .2008/5463 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5463 Nº ENSAYO:21458

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-12 M-3 (-6,45 a -6,75)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 51

Límite plástico 22

Indice de plasticidad 29

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.019

2008/10572 1341 1011   .2008/5464 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5464 Nº ENSAYO:21463

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-13 M-1 (-1,80 a -2,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 22

Límite plástico 17

Indice de plasticidad 5

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10486 1341 1011   .2008/5465 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5465 Nº ENSAYO:21466

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-13 M-2 (-5,00 a -5,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 53

Límite plástico 22

Indice de plasticidad 31

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10410 1341 1011   .2008/5466 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5466 Nº ENSAYO:21469

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-14 M-2 (-2,45 a -2,70)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 66

Límite plástico 30

Indice de plasticidad 36

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10493 1341 1011   .2008/5467 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5467 Nº ENSAYO:21472

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-14 M-4 (-6,23 a -6,45)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 80

Límite plástico 34

Indice de plasticidad 46

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.019

2008/10478 1341 1011   .2008/5469 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5469 Nº ENSAYO:21478

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-15 M-2 (-6,00 a -6,35)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 60

Límite plástico 23

Indice de plasticidad 37

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10373 1341 1011   .2008/5470 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5470 Nº ENSAYO:21482

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-1 M-1 (-1,00 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 38

Límite plástico 15

Indice de plasticidad 23

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10376 1341 1011   .2008/5471 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5471 Nº ENSAYO:21485

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-2 M-2 (-1,50 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 47

Límite plástico 20

Indice de plasticidad 27

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10379 1341 1011   .2008/5472 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5472 Nº ENSAYO:21488

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-3 M-1 (-1,20 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 47

Límite plástico 18

Indice de plasticidad 29

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10381 1341 1011   .2008/5473 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5473 Nº ENSAYO:21490

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-4 M-1 (-1,20 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 29

Límite plástico 15

Indice de plasticidad 14

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10384 1341 1011   .2008/5474 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5474 Nº ENSAYO:21493

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-5 M-1 (-1,00 a -1,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 52

Límite plástico 22
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.019

2008/10470 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Límites de Atterberg.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21496

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOGTL.019-Límites de Atterberg. S/UNE 103103-94   UNE 103104-93

Límite líquido 48

Límite plástico 26

Indice de plasticidad 22

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 23/09/2008 , 25/09/2008

GTL.003.

2008/10717 1341 1011   .2008/5565 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5565 Nº ENSAYO:21612

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-3 (-4,20 a -4,50)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 18,22

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 23/09/2008 , 25/09/2008

GTL.003.

2008/10726 1341 1011   .2008/5567 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5567 Nº ENSAYO:21621

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-3 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 8,77

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 23/09/2008 , 25/09/2008

GTL.003.

2008/10731 1341 1011   .2008/5568 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-16

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5568 Nº ENSAYO:21626

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-4 M-3 (-3,90 a -4,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 15,37

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.003.

2008/10575 1341 1011   .2008/5448 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5448 Nº ENSAYO:21403

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-5 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 17,13

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.003.

2008/10584 1341 1011   .2008/5451 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5451 Nº ENSAYO:21416

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-6 M-5 (-7,00 a -7,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 15,85

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 19/09/2008

GTL.003.

2008/10488 1341 1011   .2008/5452 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5452 Nº ENSAYO:21419

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-7 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 14,58

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.003.

2008/10587 1341 1011   .2008/5454 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5454 Nº ENSAYO:21427

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-2 (-2,65 a -2,85)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 22,01

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.003.

2008/10569 1341 1011   .2008/5463 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Humedad de un suelo mediante secado en estufaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5463 Nº ENSAYO:21460

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-12 M-3 (-6,45 a -6,75)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.003. - Humedad de un suelo mediante secado en estufa S/UNE 103300-93

% Humedad % 20,82

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Densidad humeda    2.149 gr/cm³

Densidad seca    1.818 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 23/09/2008 , 23/09/2008

GTL.007.

2008/10718 1341 1011   .2008/5565 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5565 Nº ENSAYO:21613

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-3 (-4,20 a -4,50)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrotática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Densidad humeda    1.900 gr/cm³

Densidad seca    1.747 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 23/09/2008 , 23/09/2008

GTL.007.

2008/10727 1341 1011   .2008/5567 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5567 Nº ENSAYO:21622

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-3 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrotática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Densidad humeda    2.077 gr/cm³

Densidad seca    1.801 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 23/09/2008 , 25/09/2008

GTL.007.

2008/10732 1341 1011   .2008/5568 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-16

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5568 Nº ENSAYO:21627

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-4 M-3 (-3,90 a -4,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrotática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Densidad humeda    2.188 gr/cm³

Densidad seca    1.868 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.007.

2008/10576 1341 1011   .2008/5448 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5448 Nº ENSAYO:21404

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-5 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Densidad humeda    2.096 gr/cm³

Densidad seca    1.809 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.007.

2008/10583 1341 1011   .2008/5451 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5451 Nº ENSAYO:21415

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-6 M-5 (-7,00 a -7,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

Densidad humeda    2.183 gr/cm³

Densidad seca    1.905 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 19/09/2008

GTL.007.

2008/10489 1341 1011   .2008/5452 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5452 Nº ENSAYO:21420

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-7 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Densidad humeda    1.964 gr/cm³

Densidad seca    1.610 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.007.

2008/10588 1341 1011   .2008/5454 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5454 Nº ENSAYO:21428

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-2 (-2,65 a -2,85)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Densidad humeda    1.935 gr/cm³

Densidad seca    1.602 gr/cm³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.007.

2008/10570 1341 1011   .2008/5463 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostáticaDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5463 Nº ENSAYO:21461

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-12 M-3 (-6,45 a -6,75)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática S/N UNE 103301-94

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

I S-1 M-1 (-1.20 a -1.80)

0
Fin Ensayo
04/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

97

4,4

DATOS GENERALES

008235-5

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
03/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5294

02/09/2008

21180

1011   .2008/5294

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/9998 08/09/2008

Laboratorio

Abarrilamiento de la probeta con grietas sigmoidales.

12,98HUMEDAD:

1,92DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

08/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

I S-2 M-1 (-1.20 a -1.80)

0
Fin Ensayo
04/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

178

3,4

DATOS GENERALES

008235-6

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
03/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5295

02/09/2008

21184

1011   .2008/5295

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10002 08/09/2008

Laboratorio

Ligero abarrilamiento de la probeta con grietas sigmoidales.

14,24HUMEDAD:

1,84DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

08/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

P S-2 M-5 (-7.20 a -7.40)

0
Fin Ensayo
25/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

191

4,7

DATOS GENERALES

008250-14

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
23/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5566

12/09/2008

21617

1011   .2008/5566

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10722 30/09/2008

Laboratorio

Ligero abarrilamiento con grietas sigmoidales.

16,86HUMEDAD:

1,82DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

30/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

P S-3 M-3 (-3.80 a -4.00)

0
Fin Ensayo
04/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

320

6,5

DATOS GENERALES

008235-7

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
03/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5296

02/09/2008

21188

1011   .2008/5296

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10006 08/09/2008

Laboratorio

Ligero abarrilamiento de la probeta con grietas sigmoidales.

15,10HUMEDAD:

1,86DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

08/09/2008

Copias enviadas a:

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

% DE DEFORMACIÓN

T
E

N
S

IÓ
N

 (
kP

a)



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

I S-4 M-1 (-1.20 a -1.80)

0
Fin Ensayo
04/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 
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2,5

DATOS GENERALES

008235-8

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
03/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5297

02/09/2008

21192

1011   .2008/5297

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10010 08/09/2008

Laboratorio

Ligero abarrilamiento cn forma de copa con  grietas 
sigmoidales.

13,87HUMEDAD:

1,76DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

08/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

P S-5 M-3 (-4.00 a -4.20)

0
Fin Ensayo
18/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

143

4,2

DATOS GENERALES

008238-9

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
16/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5449

05/09/2008

21407

1011   .2008/5449

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10579 26/09/2008

Obra

Ligero abarrilamiento con grietas sigmoidales.

15,00HUMEDAD:

1,82DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

26/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

I S-6 M-1 (-1.20 a -1.80)

0
Fin Ensayo
18/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

350

6,6

DATOS GENERALES

008238-10

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
16/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5450

05/09/2008

21412

1011   .2008/5450

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10610 26/09/2008

Obra

 Grietas sigmoidales

13,13HUMEDAD:

1,85DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

26/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

I S-7 M-3 (-4.00 a -4.20)

0
Fin Ensayo
18/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

728

4,1

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

DATOS GENERALES

008238-13

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
16/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5453

05/09/2008

21423

1011   .2008/5453

CÓDIGO ACTA

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10613 26/09/2008

Obra

 Grietas sigmoidales

14,39HUMEDAD:

1,89DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

26/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

Fin Ensayo
18/09/2008

Sergio López Marín

25/09/2008

Copias enviadas a: Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10484 25/09/2008

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5459

09/09/2008

21447

1011   .2008/5459

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

Laboratorio

BA-5600

Muestreado por peticionario

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

DATOS GENERALES

008243-2

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

0
0

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Inicio Ensayo
16/09/2008

15,83HUMEDAD:

1,84DENSIDAD SECA:

P S-8 M-2 (-4.80 a -5.00)

0

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

602

8,6

Ligero abarrilamiento con grietas sigmoidales.

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

 -           

kPa

%

0

%

0

100

200

300

400

500

600

700

0 2 4 6 8 10 12

% DE DEFORMACIÓN

T
E

N
S

IÓ
N

 (
kP

a)



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

Fin Ensayo
17/09/2008

Sergio López Marín

25/09/2008

Copias enviadas a: Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10496 25/09/2008

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5455

05/09/2008

21432

1011   .2008/5455

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

Obra

BA-5600

Muestreado por peticionario

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

DATOS GENERALES

008238-15

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

0
0

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Inicio Ensayo
15/09/2008

14,98HUMEDAD:

1,90DENSIDAD SECA:

P S-9 M-4 (-5.40 a -5.60)

0

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

240

3,4
Ligero abarrilamiento con formación de grietas sigmoidales y 

longitudinales.

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

Fin Ensayo
18/09/2008

Sergio López Marín

25/09/2008

Copias enviadas a: Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10500 25/09/2008

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5457

05/09/2008

21437

1011   .2008/5457

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

Obra

BA-5600

Muestreado por peticionario

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

DATOS GENERALES

008238-17

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

0
0

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Inicio Ensayo
16/09/2008

21,44HUMEDAD:

1,73DENSIDAD SECA:

P S-10 M-1 (-4.80 a -5.00)

0

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

48

3,1

Ligero abarrilamiento con grietas sigmoidales.

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

P S-11 M-3 (-6.40 a -6.70)

0
Fin Ensayo
18/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

110

3,7

DATOS GENERALES

008243-4

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
16/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5461

09/09/2008

21453

1011   .2008/5461

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10562 26/09/2008

Laboratorio

Abarrilamiento irregular con grietas sigmoidales.

16,98HUMEDAD:

1,76DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

26/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

P S-13 M-2 (-5.00 a -5.30)

0
Fin Ensayo
18/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

60

2,8

DATOS GENERALES

008243-8

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
16/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5465

09/09/2008

21467

1011   .2008/5465

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10487 25/09/2008

Laboratorio

Abarrilamiento con grietas sigmoidales.

21,40HUMEDAD:

1,67DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

25/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

Fin Ensayo
18/09/2008

Sergio López Marín

25/09/2008

Copias enviadas a: Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10494 25/09/2008

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5467

09/09/2008

21473

1011   .2008/5467

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

Laboratorio

BA-5600

Muestreado por peticionario

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

DATOS GENERALES

008243-10

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

0
0

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Inicio Ensayo
16/09/2008

24,93HUMEDAD:

1,50DENSIDAD SECA:

P S-14 M-4 (-6.23 a -6.45)

0

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

112

3,1

Ligero abarrilamiento con grietas sigmoidales

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

 -           
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Obra:

Direcc:

Poblac: DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº albarán: Nº Muestra: Nº Ensayo:

Su albarán: Fecha de Muestreo: Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/N: UNE 103400-93

0

%

 -           

0
0

P S-15 M-2 (-6.00 a -6.35)

0
Fin Ensayo
18/09/2008

Muestreado por peticionario

Francisca Villa Martinez

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE, 
qu

DEFORMACIÓN EN ROTURA, e 

kPa

%

70

3,1

DATOS GENERALES

008243-12

Ref.   
Cliente: BA-5600

PETICIONARIO:

Basalto Informes Técnicos, S.L

CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

BA-5600

Inicio Ensayo
16/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

---

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

FECHA DE ACTAMUESTRA

5469

09/09/2008

21480

1011   .2008/5469

CÓDIGO ACTA

Basalto Informes Técnicos, S.L - 

OBSERVACIONES:

ACTA DE RESULTADOS

Obras Varias 09/08

POC.5.10.1 REV.0 01/06/06Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo.

g/cm 3

13412008/10480 25/09/2008

Laboratorio

Ligero abarrilamiento con grietas sigmoidales.

21,28HUMEDAD:

1,62DENSIDAD SECA:

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

FORMA DE ROTURA 

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín:

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

Sergio López Marín

25/09/2008

Copias enviadas a:
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº Ensayo:

Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

Humedad inicial de la probeta: 12,9 % 96,8  kPa
Humedad final de la probeta: 17,6 %

Densidad seca: 1,87 g/cm 3

DATOS COMPLEMENTARIOS:
(kp/cm2)

Copias enviadas a:

BA-5600

PETICIONARIO:
Basalto Informes Técnicos, S.L

Población:

Ref.Cliente:

Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro

ENSAYO PARA CÁLCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO. UNE 103-602:96

Fin Ensayo
12/09/2008

Nº Muestra:

Fecha de Muestreo: 08/09/2008

0

CÓDIGO ACTA

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Muestreado por peticionario

Laboratorio

5295

02/09/2008

ACTA DE RESULTADOS 2008/10216

Obras Varias 09/08
0

DATOS GENERALES

Obra:

Dirección:

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo. POC.5.10.1 REV.0 01/06/06

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 

MUESTRA REMOLDEADA

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO: 

0,97

Nº albarán:

Su albarán:

008235-6

0

1341
CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

1011

BA-5600

---

21263

MUESTRA
  .2008/5295

FECHA DE ACTA
15/09/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

Inicio Ensayo

I S-2 M-1 (-1.20 a -1.80)

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín: 15/09/2008 OBSERVACIONES:

 -           

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

0

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Basalto Informes Técnicos, S.L - 

Francisca Villa Martinez Sergio López Marín

Hinchamiento Final (%):1,95

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

RESPONSABLE DE ÁREA GTL

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

PRESIÓN (kPa) 

H
IN

C
H

A
M

IE
N

T
O

 (
%

)



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº Ensayo:

Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

Humedad inicial de la probeta: 15,1 % 138  kPa
Humedad final de la probeta: 18,7 %

Densidad seca: 1,91 g/cm 3

DATOS COMPLEMENTARIOS:
(kp/cm2)

Copias enviadas a:

BA-5600

PETICIONARIO:
Basalto Informes Técnicos, S.L

Población:

Ref.Cliente:

Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro

ENSAYO PARA CÁLCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO. UNE 103-602:96

Fin Ensayo
06/10/2008

Nº Muestra:

Fecha de Muestreo: 29/09/2008

0

CÓDIGO ACTA

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Muestreado por peticionario

Obra

5452

05/09/2008

ACTA DE RESULTADOS 2008/10858

Obras Varias 09/08
0

DATOS GENERALES

Obra:

Dirección:

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo. POC.5.10.1 REV.0 01/06/06

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 

MUESTRA REMOLDEADA

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO: 

1,38

Nº albarán:

Su albarán:

008238-12

0

1341
CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

1011

BA-5600

---

21758

MUESTRA
  .2008/5452

FECHA DE ACTA
06/10/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

Inicio Ensayo

I S-7 M-1 (-1.20 a -1.80)

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín: 06/10/2008 OBSERVACIONES:

 -           

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

0

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Basalto Informes Técnicos, S.L - 

Francisca Villa Martinez Sergio López Marín

Hinchamiento Final (%):1,95

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

RESPONSABLE DE ÁREA GTL
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº Ensayo:

Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

Humedad inicial de la probeta: 18,0 % 107  kPa
Humedad final de la probeta: 21,1 %

Densidad seca: 1,81 g/cm 3

DATOS COMPLEMENTARIOS:
(kp/cm2)

Copias enviadas a:

BA-5600

PETICIONARIO:
Basalto Informes Técnicos, S.L

Población:

Ref.Cliente:

Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro

ENSAYO PARA CÁLCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO. UNE 103-602:96

Fin Ensayo
06/10/2008

Nº Muestra:

Fecha de Muestreo: 29/09/2008

0

CÓDIGO ACTA

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Muestreado por peticionario

Laboratorio

5459

09/09/2008

ACTA DE RESULTADOS 2008/10857

Obras Varias 09/08
0

DATOS GENERALES

Obra:

Dirección:

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo. POC.5.10.1 REV.0 01/06/06

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 

MUESTRA REMOLDEADA

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO: 

1,07

Nº albarán:

Su albarán:

008243-2

0

1341
CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

1011

BA-5600

---

21759

MUESTRA
  .2008/5459

FECHA DE ACTA
06/10/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

Inicio Ensayo

P S-8 M-2 (-4.80 a -5.00)

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín: 06/10/2008 OBSERVACIONES:

 -           

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

0

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Basalto Informes Técnicos, S.L - 

Francisca Villa Martinez Sergio López Marín

Hinchamiento Final (%):1,2

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

RESPONSABLE DE ÁREA GTL
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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DESTINATARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Nº Ensayo:

Hora Muestreo:

Descripción del material: Recogido en:

Cantidad de muestra: Muestreado por:

Procedencia:

Humedad inicial de la probeta: 15,9 % 76,4  kPa
Humedad final de la probeta: 18,2 %

Densidad seca: 1,89 g/cm 3

DATOS COMPLEMENTARIOS:
(kp/cm2)

Copias enviadas a:

BA-5600

PETICIONARIO:
Basalto Informes Técnicos, S.L

Población:

Ref.Cliente:

Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro

ENSAYO PARA CÁLCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO. UNE 103-602:96

Fin Ensayo
06/10/2008

Nº Muestra:

Fecha de Muestreo: 29/09/2008

0

CÓDIGO ACTA

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Muestreado por peticionario

Obra

5455

05/09/2008

ACTA DE RESULTADOS 2008/10859

Obras Varias 09/08
0

DATOS GENERALES

Obra:

Dirección:

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidas a ensayo. POC.5.10.1 REV.0 01/06/06

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 

MUESTRA REMOLDEADA

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO: 

0,76

Nº albarán:

Su albarán:

008238-15

0

1341
CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE

1011

BA-5600

---

21760

MUESTRA
  .2008/5455

FECHA DE ACTA
06/10/2008

Basalto Informes Técnicos, S.L - C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB - 30009-Murcia - 
Murcia

Inicio Ensayo

P S-9 M-4 (-5.40 a -5.60)

DIRECTOR DE LABORATORIO

Valentín-Cehegín: 06/10/2008 OBSERVACIONES:

 -           

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medio Ambiente, S.L

0

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Basalto Informes Técnicos, S.L - 

Francisca Villa Martinez Sergio López Marín

Hinchamiento Final (%):0,65

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA,VSG y GTL por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia

RESPONSABLE DE ÁREA GTL
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ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Clasificación Lambe

In
di

ce
 d

e 
hi

nc
ha

m
ie

nt
o

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 23/09/2008 , 23/09/2008

GTL.013.

2008/10456 1341 1011   .2008/5466 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Ensayo Lambe(Índice de expansión y cambio potencial de volumen)DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5466 Nº ENSAYO:21604

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-14 M-2 (-2,45 a -2,70)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.013. - Ensayo Lambe(Índice de expansión y cambio potencial de volum S/UNE 103600-96

Indice de hinchamiento MPa 0,03

Clasificación No crítico

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

V.045,0

2008/10472 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación del contenido en sales solubles de los suelosDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21498

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo V.045,0 - Determinación del contenido en sales solubles de los suelos S/NLT-114/99

% Sales Solubles 0,564

Observaciones: Contenido en Sales Solubles distintas del Yeso

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 17/09/2008

V.055,0

2008/10473 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Contenido en materia orgánica, método del permanganato potásicoDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21499

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

ENSAYOV.055,0-Contenido en materia orgánica, método del permanganato potás  S/UNE 103204-93  UNE 103204-93 Err

Contenido en materia orgánica en la muestra % 0,24

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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Tipo de Proctor : Modificado

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 16/09/2008

V.010,0

2008/10474 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/2

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Ensayo de compactación. Proctor modificado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21500

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501/94)

Punto número 1 2 3 4 5

Humedad % 7,6 8,7 9,5 10,6 11,5

Densidad gr/cm³ 1,80 1,91 1,97 1,99 1,94

Densidad máxima 1,99 Humedad óptima 10,3 %

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

7.47.5 7.7 8 8.2 8.5 8.7 9 9.2 9.5 9.7 10 10.2 10.5 10.7 11 11.2 11.5 11.7
1.79
1.8

1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.9

1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99

Humedad %

D
en

si
da

d 
se

ca
 T

n/
m

³

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 16/09/2008

V.010,0

2008/10474 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:2/2

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Ensayo de compactación. Proctor modificado.DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21500

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 20/09/2008

V.012,0

2008/10475 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Índice CBR en el laboratorioDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21501

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Energia compactación (%)

Densidad (g/cm³)

Humedad (%)

Absorción (%)

Hinchamiento (%)

Indice C.B.R.

MOLDE A

25

 1,879

  10,6

 3,99

  0,99

   32

MOLDE B

50

 1,920

  10,6

 3,05

  0,73

   52

MOLDE C

100

 1,987

  10,6

 1,63

  0,25

   69

Norma: UNE 103,502 Material retenido tamiz 20 mm. UNE:   0,00 % Sobrecarga utilizada:    4,5 Kg. Se ha efectuado sustitución de material: Si

PROCTOR MODIFICADO

Densidad máxima 1,990 g/cm³

Humedad óptima  10,3 %

Compactación (95,00%) 1,891 g/cm³.

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

1,890

1,950

1,990

Indice CBR

   38

   60

   69

Indice CBR (95%)    38

Hinchamiento (95%)   0,92 %

Absorción (95%)   3,72 %

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
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CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.034

2008/10735 1341 1011   .2008/5568 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-16

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5568 Nº ENSAYO:21630

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-4 M-3 (-3,90 a -4,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 55,401

%C02 24,376

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.034

2008/10559 1341 1011   .2008/5458 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-1

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5458 Nº ENSAYO:21443

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-8 M-1 (-1,80 a -2,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 54,896

%C02 24,154

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.034

2008/10499 1341 1011   .2008/5455 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5455 Nº ENSAYO:21435

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-4 (-5,40 a -5,60)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 43,506

%C02 19,143

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.034

2008/10503 1341 1011   .2008/5457 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-17

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5457 Nº ENSAYO:21440

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-10 M-1 (-4,80 a -5,00)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 46,439

%C02 20,433

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.034

2008/10558 1341 1011   .2008/5460 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-3

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5460 Nº ENSAYO:21450

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-11 M-1 (-2,05 a -2,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 44,652

%C02 19,647

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.034

2008/10565 1341 1011   .2008/5462 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-5

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5462 Nº ENSAYO:21456

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-12 M-1 (-2,04 a -2,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 43,515

%C02 19,147

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.034

2008/10495 1341 1011   .2008/5467 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5467 Nº ENSAYO:21474

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-14 M-4 (-6,23 a -6,45)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 44,960

%C02 19,782

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 19/09/2008 , 19/09/2008

GTL.034

2008/10574 1341 1011   .2008/5468 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA VSG

Mª Esperanza Aviles Egea

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

DeterminaciónDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5468 Nº ENSAYO:21476

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-15 M-1 (-1,80 a -2,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL . por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.034 - Determinación del contenido de carbonatos en los suelos S/UNE 103-200-93

% Ca CO3 43,719

%C02 19,236

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.026.

2008/9999 1341 1011   .2008/5294 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-5

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5294 Nº ENSAYO:21256

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 994,63

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.026.

2008/10721 1341 1011   .2008/5565 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5565 Nº ENSAYO:21616

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-1 M-3 (-4,20 a -4,50)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 2849,57

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.026.

2008/10003 1341 1011   .2008/5295 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5295 Nº ENSAYO:21257

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-2 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 5002,12

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.026.

2008/10730 1341 1011   .2008/5567 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-15

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5567 Nº ENSAYO:21625

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-3 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 277,85

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.026.

2008/10007 1341 1011   .2008/5296 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5296 Nº ENSAYO:21258

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-3 M-3 (-3,80 a -4,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 3246,72

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 04/09/2008 , 05/09/2008

GTL.026.

2008/10011 1341 1011   .2008/5297 08/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 08/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008235-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5297 Nº ENSAYO:21259

FECHA DE MUESTREO:02/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-4 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 339,44

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.026.

2008/10582 1341 1011   .2008/5449 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5449 Nº ENSAYO:21410

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-5 M-3 (-4,00 a -4,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 947,41

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.026.

2008/10612 1341 1011   .2008/5450 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5450 Nº ENSAYO:21414

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-6 M-1 (-1,20 a -1,80)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 895,75

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.026.

2008/10616 1341 1011   .2008/5453 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-13

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5453 Nº ENSAYO:21426

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:I S-7 M-3 (-4,00 a -4,20)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 5400,39

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.026.

2008/10483 1341 1011   .2008/5459 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-2

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5459 Nº ENSAYO:21446

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-8 M-2 (-4,80 a -5,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 300,67

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.026.

2008/10591 1341 1011   .2008/5454 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5454 Nº ENSAYO:21431

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-9 M-2 (-2,65 a -2,85)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 1333,96

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.026.

2008/10386 1341 1011   .2008/5456 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008238-16

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5456 Nº ENSAYO:21436

FECHA DE MUESTREO:05/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-9 M-7 (-0,90 a -1,10)
RECOGIDO EN:Obra

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 4869,09

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.026.

2008/10568 1341 1011   .2008/5463 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-6

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5463 Nº ENSAYO:21459

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-12 M-3 (-6,45 a -6,75)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 30,78

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.026.

2008/10573 1341 1011   .2008/5464 26/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 26/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5464 Nº ENSAYO:21464

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-13 M-1 (-1,80 a -2,00)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 4400,67

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.026.

2008/10411 1341 1011   .2008/5466 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5466 Nº ENSAYO:21470

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B S-14 M-2 (-2,45 a -2,70)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 4401,34

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 18/09/2008 , 19/09/2008

GTL.026.

2008/10479 1341 1011   .2008/5469 25/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 25/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008243-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5469 Nº ENSAYO:21479

FECHA DE MUESTREO:09/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-15 M-2 (-6,00 a -6,35)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 267,04

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 25/09/2008 , 26/09/2008

GTL.026.

2008/10725 1341 1011   .2008/5566 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-14

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5566 Nº ENSAYO:21620

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:P S-2 M-5 (-7,20 a -7,40)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 3673,71

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.026.

2008/10374 1341 1011   .2008/5470 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5470 Nº ENSAYO:21483

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-1 M-1 (-1,00 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 4639,69

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.026.

2008/10377 1341 1011   .2008/5471 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5471 Nº ENSAYO:21486

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-2 M-2 (-1,50 a -1,80)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 3212,83

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.026.

2008/10382 1341 1011   .2008/5473 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5473 Nº ENSAYO:21491

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-4 M-1 (-1,20 a -1,30)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 326,91

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 16/09/2008 , 17/09/2008

GTL.026.

2008/10385 1341 1011   .2008/5474 19/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 19/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5474 Nº ENSAYO:21494

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:B C-5 M-1 (-1,00 a -1,20)
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 4426,82

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 17/09/2008 , 18/09/2008

GTL.026.

2008/10471 1341 1011   .2008/5475 24/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 24/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Determinación de sulfatos de un sueloDATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008250-12

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5475 Nº ENSAYO:21497

FECHA DE MUESTREO:12/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:SACO COSTRON
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.026. - Determinación de sulfatos de un suelo S/Anejo 5 de la EHE

Sulfatos mg/Kg 3339,18

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES AL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA FASE II DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA. 

PROMOTOR: ALHAMA GOLF & RESORT, S.L. 
 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 29/09/2008 , 30/09/2008

GTL.017.

2008/10701 1341 1011   .2008/5625 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las aguas al
hormigón

DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008416-7

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5625 Nº ENSAYO:21734

FECHA DE MUESTREO:26/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:S-1 M-A
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.017. - Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las agua S/Anejo 5 de la EHE

VALOR DE pH 7,25

Temperatura °C 24

RESIDUO SECO mg/l 7548

SULFATOS mg/l 1453,84

MAGNESIO mg/l 35,51

DIOXIDO DE CARBONO mg/l 0,0

AMONIO mg/l 0,31

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 29/09/2008 , 30/09/2008

GTL.017.

2008/10702 1341 1011   .2008/5626 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las aguas al
hormigón

DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008416-8

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5626 Nº ENSAYO:21735

FECHA DE MUESTREO:26/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:S-2 M-A
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.017. - Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las agua S/Anejo 5 de la EHE

VALOR DE pH 7,28

Temperatura °C 23

RESIDUO SECO mg/l 12164

SULFATOS mg/l 1570,48

MAGNESIO mg/l 34,53

DIOXIDO DE CARBONO mg/l 0,0

AMONIO mg/l 0,35

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 02/10/2008 , 03/10/2008

GTL.017.

2008/10820 1341 1011   .2008/5704 03/10/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 03/10/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las aguas al
hormigón

DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008421-1

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5704 Nº ENSAYO:21830

FECHA DE MUESTREO:02/10/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:M-A
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.017. - Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las agua S/Anejo 5 de la EHE

VALOR DE pH 7,42

Temperatura °C 29

RESIDUO SECO mg/l 4659

SULFATOS mg/l 1384,45

MAGNESIO mg/l 39,88

DIOXIDO DE CARBONO mg/l 0,0

AMONIO mg/l 0,2335

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 29/09/2008 , 30/09/2008

GTL.017.

2008/10703 1341 1011   .2008/5627 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las aguas al
hormigón

DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008416-9

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5627 Nº ENSAYO:21736

FECHA DE MUESTREO:26/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:S-5 M-A
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.017. - Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las agua S/Anejo 5 de la EHE

VALOR DE pH 7,19

Temperatura °C 24

RESIDUO SECO mg/l 10742

SULFATOS mg/l 1870,0

MAGNESIO mg/l 37,94

DIOXIDO DE CARBONO mg/l 0,0

AMONIO mg/l 0,16

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com

S
oc

ie
da

d 
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 T
om

o 
23

02
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 2
6,

 H
oj

a 
M

U
-5

45
96

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 1
ª 

 -
  C

en
tr

o 
de

 E
ns

ay
os

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
, S

.L
.  

C
.I.

F
. B

73
40

84
03

w w w . c e n t r o d e e n s a y o s . c o m

RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 29/09/2008 , 30/09/2008

GTL.017.

2008/10704 1341 1011   .2008/5628 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las aguas al
hormigón

DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008416-10

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5628 Nº ENSAYO:21737

FECHA DE MUESTREO:26/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:C-3 M-A
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.017. - Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las agua S/Anejo 5 de la EHE

VALOR DE pH 7,21

Temperatura °C 24

RESIDUO SECO mg/l 14711

SULFATOS mg/l 1469,81

MAGNESIO mg/l 41,83

DIOXIDO DE CARBONO mg/l 0,0

AMONIO mg/l 0,25

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

Centro de Ensayos
y Medio Ambiente

Laboratorios

Telf. 628 948 879   C/ Vereda, 1    30420 Valentín (Cehegín - Murcia)    e-mail: info@centrodeensayos.com
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RESULTADOS DEL ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS

CÓDIGO ACTA CÓDIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIO

OBRA: Obras Varias 09/08
 ,
Ref/Cliente: BA-5600

INICIO/FIN DE ENSAYO: 29/09/2008 , 30/09/2008

GTL.017.

2008/10705 1341 1011   .2008/5629 30/09/2008

Los resultados contenidos en este acta se refieren unicamente a las muestras sometidos a ensayo

RESPONSABLE DE AREA GTL

Francisca Villa Martinez

DIRECTOR DE LABORATORIO

Sergio López Marín

Valentín-Cehegín: 30/09/2008 OBSERVACIONES: 

Página:1/1

Basalto Informes Técnicos, S.L
C/ San Jose, Nº 16 , 1ºB
30009-Murcia
Murcia

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las aguas al
hormigón

DATOS GENERALES

PETICIONARIO:Basalto Informes Técnicos, S.L

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nº ALBARÁN: 008416-11

SU ALBARÁN:

Nº MUESTRA: 5629 Nº ENSAYO:21738

FECHA DE MUESTREO:26/09/2008 HORA MUESTREO:---

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:C-4 M-A
RECOGIDO EN:Laboratorio

MUESTREADO POR:Muestreado por peticionario

PROCEDENCIA:BA-5600CANTIDAD DE MUESTRA:          

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Copias enviadas a:Basalto Informes Técnicos, S.L

POC.5,10,1 REV.0 01/06/06

Laboratorio acreditado oficialmente S/Orden FOM/2060/2002 en las áreas: EHA, VSG y GTL. por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia.

Ensayo GTL.017. - Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las agua S/Anejo 5 de la EHE

VALOR DE pH 7,22

Temperatura °C 24

RESIDUO SECO mg/l 9748

SULFATOS mg/l 1215,72

MAGNESIO mg/l 45,24

DIOXIDO DE CARBONO mg/l 0,0

AMONIO mg/l 0,39

Prohibida la reproducción parcial sin el consentimiento por escrito de Centro de Ensayos y Medioambiente, S.L., Murcia
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